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M éthodes d'épreuve pour les piles et batteries au lithium

Manuel d'épreuves et decritéres

Transmis par les experts du Japon et des Etats-Unis d' Amérique

1.  Lesexpertsdu Japon et des Etats-Unis d’Amérique proposent que les méthodes d'épreuve
pour les piles et batteries au lithium soient révisées conformément aux propositions qui figurent
dans I'annexe.

2. Lesméthodes d'épreuve indiquées dans |'annexe sont a peu pres identiques a celles qui ont
été acceptées d'un commun accord par le Groupe de travail réuni a Ottawa (Canada)

en mars 2000, et soumises a la dix-huitieme session du Sous-Comité dans le document
d'information 4. Les principaux changements sont les suivants :

1.  Moaodification de I'ordre dans lequel sont exécutées | es quatre premiéres épreuves;
I'ordre propose (altitude, température, vibrations et choc) a été juge plus rigoureux.

GE.00-23802 (F)



ST/SGIAC.10/2000/13
page 2

2. A saréunion d'Ottawa, le Groupe de travail n'apas réussi a se mettre d'accord sur
la question de savoir Sil fallait maintenir sous saforme actuelle I'épreuve 4
de court-circuit interne, laremplacer par une épreuve modifiée ou la supprimer
complétement. L'annexe 1 contient laversion modifiée qui faisait partie
de la proposition des experts du Canada et du Japon figurant dans
le document ST/SG/AC.10/C.3/1999/73.

3. Ladéfinition de la batterie a é&é modifiée de maniere a préciser que
les "blocs-batteries" sont considérés comme des batteries (voir aussi
la discussion ci-dessous);

4.  Desdispositions concernant |I'essai des grandes batteries ont été incorporées comme
il est indiqué ci-dessous aux paragraphes 6, 7 et 8.

3.  Plusieurs problémes non résolus qui ont été identifiés par les membres du Groupe
de travail sont décrits au paragraphe 12 du document d'information 4. Les points encore
considérés comme pertinents par les experts du Japon et des Etats-Unis d’Amérique sont
examines ci-apres.

4.  Lesépreuves doivent-elles étre rapportées a des " conditions normales de transport”.

Les avis ont été partagés quant au bien-fondé de certaines épreuves. Pour quel ques participants
alaréunion d'Ottawa les épreuves de court-circuit interne, de surcharge et de décharge forcée
ne reproduisent pas des conditions normales de transport. Les experts du Japon et des
Etats-Unis d’Amérique font remarquer que les recommandations ONU contiennent bien d'autres
exemples d'épreuves alant au-dela de ce que |'on peut raisonnablement attendre dans des
conditions normales de transport. Les matiéeres explosives, les peroxydes organiques et les sacs
gonflables sont quelques-unes des catégories de marchandises dangereuses qui sont soumises

a des épreuves sensiblement plus strictes que ce qui peut étre considéré comme des conditions
normales de transport. Les experts du Japon et des Etats-Unis d'/Amérique estiment que des
épreuves plus strictes que les épreuves simulant des conditions normales de transport sont
necessaires pour justifier le classement des piles et batteries au lithium dans la classe 9 ou pour
décider qu'elles ne sont pas soumises au Réglement. Certes les épreuves de surcharge et de
décharge forcée simulent les conditions qui sont réunies lorsque la batterie est en cours
d'utilisation ou de recharge. Toutefois, ces conditions peuvent survenir auss dans certaines
circonstances liées au transport. Par exemple, il est désormais possible de recharger des batteries
sur certains aéronefs. Des conditions de décharge forcée peuvent également se produire au cours
du transport si les batteries ont été mal installées dans |'équipement ou qu'elles sont utilisées

de maniéere impropre abord d'un engin de transport. Il convient aussi de noter que ces épreuves
figurent dans les procédures d'essai de la CIE et qu'elles sont dga exigées dans le Manuel
d'épreuves et de critéres.

5.  Lesblocs-batteries doivent-ils étre traités comme des batteries ? Le terme " équipement”
doit-il étre défini ? Actuellement il n'existe pas de norme pour les blocs-batteries. Certains
peuvent étre munis d'une protection extérieure rigide en matiere plastique mais, en |'absence

de norme, ils peuvent aussi bien consister en un groupe de piles maintenues ensemble par une
bande. En |'absence d'une norme qui justifierait I'application de prescriptions moins rigoureuses,
les blocs-batteries devraient étre soumis aux mémes dispositions de transport que les batteries
au lithium. Certains blocs-batteries contiennent un équipement électrique supplémentaire.
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On a soulevé laquestion de savoir sils devraient étre soumis aux mémes prescriptions que
I'équipement ou étre encore considérés comme des batteries. || est proposé que les blocs-batteries
de ce type continuent d'étre considérés comme des batteries et que cela soit précisé dans

la définition des batteries.

6. Essai de grandes batteries ou pilesau lithium. Les "grandes" batteries au lithium dont

on envisage |'utilisation par exemple pour la propulsion des véhicules électriques sont trés
onéreuses et produites en quantités relativement faibles par rapport aux "petites’ batteries

au lithium. 11 est donc proposé d'apporter certaines modifications afin de réduire le co(t de I'essai
de ces grandes batteries sans pour autant nuire ala securité.

7. Lorsque plusieurs grandes batteries au lithium sont réunies (formant alors ce que

les ingénieurs appellent des "modules™), les raccordements é ectriques entre eux peuvent étre
disposés selon des arrangements (assemblages) tres différents pour répondre aux besoins des
divers véhicules. Une cause de préoccupation est que si chacun de ces assemblages est traité aux
fins des épreuves comme un modele de "batterie" différent, le colt des essais deviendra
prohibitif. Il ne parait nécessaire ou approprié de soumettre chague assemblage alatotalité des
épreuves qui seraient exigées pour des modeles différents de "batterie" dansla mesure ou I'on
peut sassurer (par épreuve sélective, analyse technique ou d'autres moyens adéquats) que
I'assemblage considéré satisferait aux épreuves non destructives (épreuves 1 a5). Un nouveau
texte a été gjoute a cet effet alafin du paragraphe 38.3.3.

8.  Parmi les dispositions d'épreuves proposées a Ottawa, la disposition 38.3.4

("Mode opératoire") spécifie que les épreuves 1 a5 doivent étre faites avec les mémes batteries
alors que I'épreuve 7 doit étre conduite sur des batteries n'ayant pas encore été éprouveées.

Les auteurs estiment en effet que, si elles ne sont pas endommagees, |es batteries qui ont servi
pour les épreuves non destructives 1 a5 peuvent étre utilisées comme batteries ayant subi des
"cycles pousses' de charge et de décharge exécutée sur lesquelles doit étre |'épreuve 7.

Le paragraphe 38.3.4 a été modifié en conséquence.

* % * % %
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Annexe
Conditions d'épreuve ainclure dans le manuel d'épreuves et de criteres

{Note : Dans les changements apportés a la partie introductive des épreuves et criteres pour
les piles et batteries au lithium, les adjonctions sont indiquées en caracteres gras et les parties
de texte supprimées sont barrées. A partir du paragraphe 38.3.4, le texte existant est supprimé
compl étement et remplacé par |e texte ci-dessous commencant au paragraphe 38.3.3.}

38.3 Piles et batteries en lithium
38.3.1 Objet

Cette section du manuel d'épreuves présente la méthode a suivre pour le classement des piles
et batteries au lithium (voir les rubriques ONU 3090 et 3091 et les dispositions spéciales
applicables du chapitre 3 du Réglement type).

38.3.2 Champ d'application

38.3.2.31 Avant lapremiéere expédition d'un type particulier de piles ou de batteries au lithium,
celles-ci doivent étre soumises aux épreuves apphicables-dela-série F-conformement-adix
prescrites dans les dispositions spéciales 188 et 230 du chapitre 3 du Réglement type. Toute
pile ou batterie au lithium qui différe d'un type éprouvé :

a)  par une variation de plus de 20 % de la masse de |a cathode, de I'anode ou
de I'électrolyte; ou

b)  par une modification susceptible d'influer de maniere sensible sur les résultats
d'épreuve

est a considérer comme étant d'un type nouveau doit subir les épreuves de classement voulues.
Au cas ou un type de pile ou de batterie au lithium ne satisfait pas aux-eriteres al'une des
conditions d'épreuve énences-ata-sous-section-38-3:.4-4, le ou les défauts qui sont al'origine
de I'échec aux épreuves doivent étre corrigés avant que ce type de pile ou de batterie ne soit
éprouve une nouvellefois.
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38.3.3.2.2 Aux finsdu classement, on entend par :

Quantité totale de lithium, la somme en grammes de la quantité de lithium ou de la quantité
en équivalent lithium, dans les piles constituant une batterie.

Batterie, un ensemble de plusieurs é éments électriquement raccordés de maniére permanente,
avec I'enveloppe, lesbornes et le marquage. L es ééments habituellement désignés sous
leterme de " bloc batterie" qui ont pour principalefonction de constituer une sour ce

de courant pour un autre élément d'équipement sont, aux finsdu présent reglement,
soumis aux mémes prescriptions que les batteries.

Pile, un élément éectrochimique contenu dans une enveloppe individuelle (une électrode
positive et une électrode négative), aux bornes de laquelleil existe une différence de potentiel.
Conformément au présent Réglement, dansla mesure ou |I'élément électrochimique
contenu dans une enveloppe satisfait a la définition dela” pile" donnéeici, il sagit d'une
" pile", et non d'une " batterie", que I'éément soit désigné en tant que " batterie"

ou " batteriea une seule pile" ailleursque dansle présent Reglement.

Elément, une pile faisant partie d'une batterie.

Cycle, une séquence de charge et de décharge completes d'une pile ou d'une batterie
rechargeable.

Eclatement, une ouverture ou une rupture de |'envel oppe telle qu'un matériau solide d'une partie
guelconque d'un éément ou d'une batterie transperce un écran de grillage métallique

(en fil dauminium recuit de 0,25 mm de diametre, ayant un maillage de 6 a 7 fils par cm) situé
a 25 cm de distance de la pile ou de |a batterie.

Effluent, le liquide ou |le gaz séchappant en cas de fuite d'une pile ou d'une batterie.
Quantité en équivalent lithium, définie avec la quantité de lithium.

Premier cycle, le cycleinitial de charge-décharge exécuté apres achevement de toutes
les opérations de fabrication.

Compléetement chargée, I'état d'une pile ou d'une batterie rechargeable qui a été rechargée
électriguement a sa capacité aitiale nominale.

Compléetement déchargée:

I'état d'une pile ou d'une batterie primaire qui a été déchargée électriquement de 100 %
de sa capacité nominale;
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I'état d' une pileou d' une batterle rechargeabl qw a ete déchargée electrl quement jusqu a

la tenson terminale speC|f|ee par Iefabrlcant

Grande batterie, batterie dans laguelle la quantité totale de lithium de toutes les anodes, a l'état
compléetement chargé, est supérieure a 500 g.

Grande pile, une pile dans laquelle la quantité de lithium ou la quantité en équivalent lithium
de I'anode, al'état complétement chargé, est supérieure a 12 g.

Fuite, échappement de matiere a partir d'une pile ou d'une batterie.

Quantité de lithium, notion s'appliquant aux piles et batteries au lithium métal et lithium
allié danslecasd'une pileau lithium métal ou au lithium allié, |la masse de lithium dans
I'anode mesurée al'état complétement déchargé sil sagit d'une pile primaire et al'état

compl etement charge sil saglt d'une plle rechargeabl e (%Hf—dansJeee&d-unepl-Leau-l-ﬁhwm

7
a
-

a Al s-heures). Laquantltedellthlum
d'une batterleest egaleala somme en grammes dela quantitéen lithium dansles piles
constituant la batterie.

Quantité en équivalent lithium, ce terme s applique aux piles et batteries au lithium ionique,
et pour une pilereprésente 0,3 fois sa capacité nominale en amperes-heures, lerésultat
étant exprimé en grammes. La quantité en équivalent lithium d'une batterie est égale

ala somme des quantités d'équivalent lithium, en grammes, contenu dansles piles
constituant la batterie.

Pile ou batterie au lithiumionique, une pile ou batterie él ectrochimique rechargeable dans
laquelle les électrodes positive et négative sont des produits dintercalation (le lithium intercalé
est présent sous forme ionique ou quasi atomique a l'intérieur du réseau de la matiére de
I'électrode) sans lithium métallique dans aucune des électrodes. Une pile ou batterie au
lithium-polymere qui utilise les propriétés chimiques desionslithium, selon la description
donnéeici, est réglementée comme les piles ou batteries au lithium ionique.

Primaire, une pile ou une batterie qui n'est pas congue pour étre chargée ou rechargée
électriqguement.

Dispositifs de protection, des dispositifs tels que fusibles, diodes et limiteurs de courant qui
coupent le courant, I'arrétent dans un sens ou le limitent dans un circuit électrique.

Capacité nominale, la capacité en amperes-heures d'une pile ou d'une batterie, mesurée dans
les conditions de charge, de température et de tension de coupure spécifiées par |e fabricant.

Rechargeable, une pile ou une batterie qui est congue pour étre rechargée é ectriquement.

Rupture, la défaillance mécanique del'enveloppe d'une pile ou du boitier d'une batterie
due a une cause interne ou exter ne, entrainant une mise a nu ou un épanchement mais
sans éj ection de matiéres solides.
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Court-circuit, le raccordement direct entre les bornes positive et négative d'une pile ou d'une
batterie avec une résistance de charge pratiquement nulle.

Petite batterie, une batterie composée de petites piles, dans laguelle la quantité totale de lithium
de toutes les anodes, al'état complétement chargé, n'est pas supérieure a 500 g.

Petite pile, une pile dans laquelle la quantité de lithium dans I'anode, al'état complétement
chargé, n'est pas supérieurea 12 g.

Type, un modéle particulier de pile ou de batterie du point de vue du principe éectrochimique
et de la conception physique.

Non déchargée, I'état d'une pile ou d'une batterie pri ma| ren ‘ayant pas été completement
ou partiellement déchargée H-r'e ! » ]

dau%eeleehaltgeaueeupsdu—steekage.

Evacuation de gaz, le dégagement de la pression inter ne excessive d'une pile ou batterie
d'unefagon prévue dansla conception pour éviter laruptureou I'éclatement.

Perte de masse, une perte de masse qui dépasse les valeurs du tableau 1 ci-dessous.

Pour quantifier la perte de masse, on procede commeindiqué: pertede
masse=(M1-M2)/M1x 100 %, ou M1 est la masse avant |I'épreuve et M2 est la masse
apres|'épreuve. Lorsquela perte de masse n'est pas supérieure aux valeursdu tableau 1,
on considerequ'il n'y a pas" de perte de masse" .

Tableau 1 - Limites de perte de masse

Masse M dela pile ou de Limites de perte de masse
la batterie

M<1g 0,5%
1lg<M<b5g 0,2 %
M>5g 0,1%

Supprimer totalement la section 38.3.4 et laremplacer par le texte suivant :

38.3.3 Lorsgu'un type de pile ou de batterie est soumis a des preuves conformément a cette
sous-section, le nombre et |'état des piles et des batteries de chaque type sont :

a)  Echantillons de piles et de batteries primaires pour les épreuves 1 a5 :
i)  dix pilesal'éat non décharge,
ii) dix pilesal'éat complétement décharge,
iii) quatre batteries al'état non déchargé,

iv) quatre batteries al'éat complétement décharge,
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b)  Echantillons de piles et batteries rechargeables pour les épreuves 1 45 :

i)

Vi)

dix piles, aleur premier cycle, al'éat completement chargé,

dix piles, aleur premier cycle, al'éat complétement déchargé,
guatre batteries, aleur premier cycle, al'état completement chargé,
guatre batteries, aleur premier cycle, al'état complétement déchargé,

guatre batteries aprés 50 cycles de charge et de décharge poussés aboutissant a
I'état complé&tement chargé,

quatre piles apres 50 cycles de charge et de décharge compl ets aboutissant
al'état completement déchargeé.

c)  Echantillons de piles primaires et de piles rechargeables soumises & l'épreuve 6 :

)

pour les piles primaires, cing piles al'éat non déchargé et cing piles al'état
completement décharge,

pour les éléments de batteries primaires, cing é éments a l'état non déchargé
et cing éléments al'état completement décharge,

pour les piles rechargeables, cing piles aleur premier cycle a’50 % de leur
capacité nominale, et cing piles ayant subi 50 cycles poussés de charge et de
décharge aboutissant a l'état completement déchargé,

pour les éléments de batteries rechargeabl es, cing éléments aleur premier
cycle, a50 % de leur capacité nominale, et cing éléments ayant subi 50 cycles
poussés de charge et de décharge aboutissant al'état completement décharge.

Dans le cas des piles prismatiques, dix échantillons sont exigés pour chacun des états
de charge al'épreuve, au lieu des cing indiqués plus haut, afin que I'opération puisse étre
effectuée sur cing piles le long des axes longitudinaux et, séparément, sur cing pileslelong
des autres axes. Danstous les cas, chague échantillon de pile n'est soumis qu'a
un seul écrasement.

d)  Echantillons de batteries rechargeables pour I'épreuve 7 :

)

i)

Quiatre batteries rechargeables, aleur premier cycle, al'état
completement décharge,

Quiatre batteries rechargeables ayant subi 50 cycles poussés
de charge et de décharge aboutissant al'état compléement
chargé.
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€)  Echantillons de piles primaires et rechargeables pour |'éoreuve 8 :
i)  Dix pilesprimaires al'état completement décharge,
ii)  Dix pilesrechargeables, aleur premier cycle, al'état compléetement déchargé,

iii)  Dix pilesrechargeables ayant subi 50 cycles pousses de charge et de décharge
aboutissant al'état completement déchargé.

Quand des grandes batteries ayant satisfait a toutes les épreuves applicables sont proposees
au transport éectriquement connectées de maniere a former un assemblage de batteries,
cet assemblage doit pouvoir satisfaire aux épreuves1ab.

38.34 Mode opératoire

Chaque type de pile et de batterie doit étre soumis aux épreuves 1 a 8. Les épreuves 1 a5 doivent
étre exécutées dans|'ordre sur laméme pile ou batterie. Les épreuves 6,7 et 8 doivent étre faites
sur des piles ou des batteries qui n‘ont pas été testées par ailleurs. L'épreuve 7 peut étrefaite
sur des batteries non endommagées qui ont été utilisées auparavant danslesépreuves1ab
pour les essais effectués sur des batteries ayant subi des cycles poussés.

38.34.1 Epreuvel: Simulation d'atitude
38.34.1.1 Objet

Cette épreuve simule les conditions rencontrées lors du transport aérien sans pressurisation.
38.3.4.1.2 Mode opératoire

Les piles et batteries & éprouver sont stockées pendant au moins six heures a une pression
de 11,6 kPa ou moins, alatempérature ambiante.

38.3.4.1.3 Critéred'épreuve

Les piles et batteries satisfont a cette épreuve s elles ne présentent pas de perte de masse, de
fuite, d'évacuation de gaz, d'éclatement, de rupture ou d'inflammation et si latension avide de
chague pile ou batterie aprés |'épreuve n'est pas inférieure a 90 % de sa tension mesurée
immédiatement avant |'épreuve. Le critére concernant la tension ne sapplique pas aux piles et
batteries éprouvées al'état complétement déchargé.

38.34.2 Epreuve 2 : Epreuve thermique
38.3.4.2.1 Objet

Cette épreuve détermine I'intégrité des joints des piles et des batteries et celle des raccordements
électriques internes. Elle est menée avec des variations rapides et extrémes de latempérature.
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38.3.4.2.2 Mode opératoire

Les piles et batteries a éprouver doivent étre stockées au moins six heures alatempérature

de 75 (+ 2) °C, puis six heures au moins alatempérature de - 40 (+ 2) °C. Il ne doit pas sécouler
plus de 30 minutes entre |e stockage a chague température extréme. La procédure est répétée

10 fois puis toutes les piles et batteries éprouvées sont stockées pendant 24 heures atempérature
ambiante (20 (+ 5) °C). Pour les grandes piles et batteries, |a durée de |'exposition aux
températures extrémes doit étre d'au moins 12 heures.

38.3.4.2.3 Critere d'épreuve

Les piles et batteries satisfont a l'épreuve si elles ne présentent pas de perte de masse, de fulite,
d'évacuation de gaz, d'éclatement, de rupture ou d'inflammation et si latension a vide de chaque
pile ou batterie apres I'épreuve n'est pas inférieure & 90 % de sa tension mesurée aussitot avant
I'épreuve. Le critere concernant la tension ne sapplique pas aux piles et batteries a l'état
complétement déchargeé.

38.3.4.3 Epreuve3: Vibrations

38.3.4.3.1 Objet

Cette épreuve simule les vibrations en cours de transport.
38.3.4.3.2 Mode opératoire

Les piles et |es batteries sont solidement assujetties sur |e plateau du vibrateur sans qu'elles
subissent de déformation et de telle maniére que les vibrations se transmettent fidelement.

On leur applique une onde sinusoidale avec un balayage logarithmique des fréquences de 7 Hz
a200 Hz puisretour a7 Hz en 15 minutes. Ce cycle est répété 12 fois pendant trois heures

au total pour chacune des trois positions de montage perpendiculaires entre elles de la pile.
L'un des axes de vibration doit étre perpendiculaire alaface qui porte les bornes.

L e balayage de fréguence logarithmique est effectué comme suit : a partir de 7 Hz une
accélération maximale de 1 g, est maintenue jusqu'a ce que la fréquence de 18 Hz soit atteinte.
L'amplitude est ensuite maintenue a 0,8 mm (course totale : 1,6 mm) et la fréquence est
augmentée jusqu'a atteindre une accél ération maximale de 8 g, (aux alentours de 50 Hz).
L'accél ération maximale de 8 g, est ensuite maintenue jusqu'a ce que la fréquence

atteigne 200 Hz.

38.3.4.3.3 Criteredépreuve

Les piles et |les batteries satisfont al'épreuve si elles ne présentent ni perte de masse, fuite,
évacuation de gaz, éclatement, rupture ou inflammation et si latension a vide de chaque pile ou
batterie apres |'épreuve n'est pas inférieure a 90 % de sa tension mesurée immédiatement avant
I'épreuve. Le critererelatif alatension ne sapplique pas aux piles et aux batteries soumises a
I'épreuve al'état completement déchargé.
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38.344 Epreuve4: Choc

38.34.4.1 Objet

Cette épreuve simule les chocs qui pourraient se produire au cours du transport.
38.3.4.4.2 Mode opératoire

Les piles et |es batteries sont fixées sur I'appareil d'essai de choc au moyen d'un support rigide
qui maintient toutes les surfaces de fixation de chaque batterie. Chaque pile ou batterie

est soumise a une impulsion semi-sinusoidal e avec une accélération de pointe de 150 g,
pendant 6 ms. Chaque pile ou batterie est soumise atrois impulsions dans le sens positif suivie
de troisimpulsions dans le sens négatif des trois positions de montage perpendiculaires entre
elles de lapile ou de |a batterie, soit au total 18 chocs.

Toutefois, les grandes piles et les grandes batteries sont soumises a une impulsion
semi-sinusoidal e avec une accél ération de pointe de 50 g, pendant une durée de 11 ms. Chaque
pile ou batterie est soumise atroisimpulsions dans le sens positif suivies de troisimpulsions
dans le sens négatif de chacune des trois positions de montage perpendiculaires entre elles de la
pile, soit au total 18 chocs.

38.3.4.4.3 Critere d'épreuve

Les piles et batteries satisfont al'épreuve si elles ne présentent ni perte de masse, fuite,
évacuation de gaz, éclatement, rupture ou inflammation et si latension a vide de chaque pile ou
batterie apres |'épreuve n'est pas inférieure a 90 % de sa tension mesurée immédiatement avant
I'épreuve. Le critererelatif alatension ne sapplique pas aux piles et batteries éprouvées al'état
complétement déchargeé.

38.3.45 Epreuve5: Court-circuit externe
38.3.4.5.1 Objet

Cette épreuve simule un court-circuit externe.
38.3.4.5.2 Mode opératoire

Lapile ou batterie a éprouver est stabilisée de maniére que latempérature de son envel oppe
externe atteigne 55 (£ 2) °C puis elle est soumise a des conditions de court-circuit avec une
résistance externe totale inférieure 40,1 ohm alatempérature de 55 (+ 2) °C. Ce court-circuit est
maintenu pendant au moins une heure apres que latempérature de I'envel oppe extérieure de la
pile ou de la batterie est retombée a 55 (£ 2) °C. L'observation doit se prolonger ensuite pendant
six heures pour que |'épreuve soit terminée.
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38.3.4.5.3 Critére d'épreuve

Les piles et batteries satisfont a cette épreuve si leur température externe ne dépasse pas 160 °C
et s elles ne présentent ni éclatement, rupture ou inflammation dans les six heures qui suivent
I'épreuve.

38.3.4.6. Epreuve 6 : Court-circuit interne
38.3.4.6.1 Objet

Cette épreuve simule un court-circuit interne.
38.3.4.6.2 Mode opératoire

Lapile ou I'élément a éprouver est écrasé entre deux surfaces planes. Laforce est appliquée au
moyen d'un étau ou d'un vérin hydraulique. L'écrasement sera poursuivi jusgu'a ce que

1) latension delapileou del'élément chute brusquement ou soit réduite au moins au
tiers, ou

2) que soit atteinte une pression de 17 Mpa (une force appliquée d'environ 13 kN) ou
une force maximale égale a1 000 fois la masse de |'é ément, selon que |'une ou I'autre de ces
valeurs est atteinte la premiere.

Lapression est supprimeée des que la tension chute brusquement ou est réduite au moins au
tiers, ou que la pression maximale a été atteinte.

Les piles ou ééments cylindriques sont écraseés en position telle que leur axe longitudinal soit
paralléle aux surfaces planes de |'appareil d'écrasement. Les piles ou é éments prismatiques sont
écrases par application d'une force dans la direction de I'un des deux axes perpendiculaires
aleur axe longitudinal et, séparément, avec une autre pile ou un autre élément d'épreuve,

par application d'une force selon I'autre de ces deux axes. Les piles boutons sont écrasées par
application d'une pression sur leurs surfaces planes.

Chaque pile ou éément utilisé dans cette épreuve ne doit étre écrasé qu'une fois.
38.3.4.6.3 Critére d'épreuve

Les piles et ééments satisfont a cette épreuve si leur température externe ne dépasse pas 160 °C
et sils ne présentent ni éclatement ni inflammation dans les six heures qui suivent |'épreuve.

38.3.4.7. Epreuve 7 : Surcharge
38.3.4.7.1 Objet

Cette épreuve détermine si une batterie rechargeable peut supporter un état de surcharge.
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38.3.4.7.2 Mode opératoire

L'intensité de charge sera égale au double de I'intensité de charge maximale continue
recommandée par |e fabricant. La tension minimale d'épreuve est déterminée comme suit :

a) Silatension de charge recommandée par le fabricant n'est pas supérieurea18V,
latension minimale d'épreuve serainférieure de deux fois alatension de charge maximale de la
batterie soit 22 V.

b) S latension de charge recommandée par le fabricant est supérieurea 18V,
latension minimale d'épreuve sera égale a 1,2 fois latension de charge maximale.

Les épreuves sont faites alatempérature ambiante pendant 24 heures.
38.3.4.7.3 Critére d'épreuve

L es batteries rechargeables satisfont al'épreuve si elles ne présentent ni éclatement ni
inflammation dans les sept jours qui suivent I'épreuve.

38.3.4.8. Epreuve: Décharge forcée

Cette épreuve détermine I'aptitude d'une pile primaire ou rechargeable arésister a une décharge
forcee.

38.3.4.8.2 Mode opératoire

Chaque pile est soumise a une décharge forcée ala température ambiante par raccordement a une
série alimentée en 12 V en continu avec une intensité initiale égale al'intensité maximale de
décharge spécifiée par le fabricant. L'intensité de décharge spécifiée doit étre obtenue par
raccordement d'une charge résistive de dimension appropriée en ohms et en watts. Chaque pile
doit étre soumise & une décharge forcée pendant une durée (en heures) égale a sa capacité
nominale divisée par I'intensité d'épreuve initiale (en amperes).

38.3.4.8.3 Critére d'épreuve

Les piles primaires ou rechargeabl es satisfont a cette épreuve si elles ne présentent ni éclatement
ni inflammation dans les sept jours qui suivent |'épreuve.



